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1. Vorwort

Die Aufgrabung einer Verkehrsflache ist zur Verlegung, Wartung oder Reparatur von
Versorgungsleitungen meist unumganglich und im Bereich des kommunalen Tiefbaus ein
alltagliches Vorkommnis.

Jede Aufgrabung stellt aber auch eine dauerhafte Stoérung der Lagerungsdichte, der
Schichtenfolge und des Schichtenverbundes der Verkehrsflachenbefestigung dar. Deshalb
ist grundsétzlich anzustreben, eine aufgegrabene Verkehrsflachenbefestigung so
wiederherzustellen, dass sie dem urspringlichen Zustand technisch gleichwertig ist.

Sowohl der Gesetzgeber als auch die Forschungsgesellschaft flr StralRen- und
Verkehrswesen (FGSV) haben dazu in Abstimmung mit der Bundesanstalt fir StralRenwesen
(BASt) diverse Vorschriften und Richtlinien herausgegeben, die einen rechtlichen und
fachlichen Rahmen vorgeben, an den sowohl die Eigentiimer der Verkehrsflachen, in diesem
Fall also die Stadt Villingen-Schwenningen, als auch der Aufgrabungstrager bzw. die
ausfihrende Fachfirma gebunden sind.

Die hier vorliegenden ,,Richtlinien der Stadt Villingen-Schwenningen zur Ausfihrung von
Tiefbauarbeiten/ Aufgrabungen im 6ffentlichen Verkehrsraum™” stellen eine Sammlung und
Zusammenfassung dieser ohnehin schon rechtlich und fachlich bindenden Bau- und
Verhaltensvorschriften bei Aufgrabungen von Verkehrsflachen dar. Sie beruhen im
Wesentlichen zum einen auf den Festlegungen des Stral3engesetzes Baden-Wirttemberg
(StrG BW) und zum anderen auf den ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen ZTV A-StB” (bautechnischer Bereich).

Da sich die offentlichen Verkehrsflachen im Stadtgebiet Villingen-
Schwenningen Uberwiegend im Eigentum der Stadt Villingen-
Schwenningen befinden, kann eine Nichtbeachtung dieser
Richtlinien dazu fuhren, dass sich der Aufgrabungstrager bzw. das
ausfihrende Bauunternehmen wegen Sachbeschadigung (8 303
Strafgesetzbuch), Zerstérung von Bauwerken (§ 305 StGB) und/oder
gefahrlichen Eingriffs in den Stral3enverkehr (8 315b StGB) strafbar
und schadensersatzpflichtig machen.

Diese Richtlinien der Stadt Villingen-Schwenningen zur Ausfihrung von Tiefbauarbeiten und
Aufgrabungen im offentlichen Verkehrsraum treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in
Kraft.

Villingen-Schwenningen, den 10.10.2022
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2. Grundsatzliche Festlegungen

2.1 Nachweis der Qualifikation

Nach der ZTV A-StB ist eine wesentliche Voraussetzung fir das Erreichen einer technischen
Gleichwertigkeit des urspriinglichen Zustands und der fachgerecht geschlossenen
Aufgrabung, die Beauftragung einer qualifizierten Firma, die die erforderliche Fachkunde,

Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit fir die Durchfihrung der Aufgrabungsmafinahme
besitzt.

Die mit der Ausfihrung der Aufgrabung beauftragte Firma hat daher zu Beginn des Jahres
(Stichtag 31.01.) ihre Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit anhand folgender
Unterlagen zu belegen:

o Auszug aus dem Eintrag im Handelsregister und in der Handwerksrolle

e Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Finanzamtes, der gesetzlichen
Krankenversicherung und der Tiefbaugenossenschaft

¢ Name und Anschrift des Haftpflichtversicherers sowie die Hohe der

Deckungssumme
¢ Name und Erreichbarkeit der/des fir die Aufgrabungen verantwortlichen

Bauleiterin/Bauleiters sowie einer Vertreterin / eines Vertreters.

2.2 Vorherige Beteiligung der Verkehrsbehérde

Vor dem Beginn von Arbeiten, die sich auf den Strafdenverkehr (dies beinhaltet auch den
FuRgangerverkehr) auswirken, muss die ausflihrende Baufirma unter Vorlage eines
Verkehrszeichenplanes von der StralRenverkehrsbehdrde Anordnungen darlber einholen,
wie die entsprechenden Arbeitsstellen abzusperren und zu kennzeichnen sind und ob und
wie der Verkehr, auch bei teilweiser StralRensperrung, zu beschranken, zu leiten und zu
regeln ist (§ 45 Abs. 6 StVO).

Ordnungswidrig handelt, wer sowohl mit den Arbeiten beginnt, ohne zuvor diese
Anordnungen eingeholt zu haben, als auch wer diese Anordnungen nicht befolgt. Die
Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe geahndet werden

(8 49 Abs. 4 Ziff. 3 StVO und § 24 StVG).

Die fir die Stadt Villingen-Schwenningen zustandige Stralienverkehrsbehorde ist das
Birgeramt. Die Anordnungen der Stral3enverkehrsbehorde sind zu befolgen.

Antrag stellen vor Beginn der Arbeiten:
Tel: 07721/82 1401
E-Mail: Verkehrswesen@Villingen-Schwenningen.de
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2.3 Antrag auf Genehmigung von Aufgrabungen im éffentlichen Verkehrsraum
Vor Beginn der Arbeiten ist grundsatzlich ein ,Antrag auf Genehmigung von
AufgrabungsmalRinahmen im &ffentlichen Verkehrsraum” zu stellen.

(Anhang 3: Antrag Aufgrabung)

Dem Antrag ist ein Lageplan oder eine eindeutige Handskizze beizufligen. Bei Aufgrabungen
auf Stral3en des Bundes und/oder Landes sind die zustandigen StralRenbaulasttrager
(Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis) zu beteiligen. Alle Aufgrabungen sind zligig und ohne
unndtige Verzdgerung sach- und fachgerecht nach Maldgabe der folgenden technischen
Kapitel, nach Malsgabe der Aufgrabungsgenehmigung, sowie der
strallenverkehrsbehordlichen Anordnung zu beginnen, durchzufihren und zeitnah wieder zu
verschlielden.

Der Antragsteller haftet flr die Verletzung der ihm obliegenden Pflichten. Die Stadt Villingen-
Schwenningen kann auf seine Kosten die Durchflihrung ausstehender Arbeiten veranlassen.

Zustandig ist die Stadt Villingen-Schwenningen, Grinflachen- und Tiefbauamt (Abteilung
Strallenbau).

Antrag stellen vor Beginn der Arbeiten:
Tel: 07721/82 2667
E-Mail: Aufgrabungen@Villingen-Schwenningen.de

Der Antragsteller hat wahrend der Aufgrabung eine Fotodokumentation anzulegen, welche
mit der Fertigstellunsanzeige zwingend zu Ubergeben ist.

Die Fotodokumentation besteht aus:

e Bestand vor Aufgrabung (min. 2 Fotos)

e Foto von Baugrube (min. 2 Fotos)

e Foto von verflllter Baugrube ohne Nachschnitt (1 Foto)
e Foto von verflllter Baugrube mit Nachschnitt (1 Foto)

e Foto nach Fertigstellung (min 2 Fotos)
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3. Eigeniiberwachungs- und Kontrollprifungen

3.1 Anforderungen

Die Anforderungen, die an eine Aufgrabung in Verkehrsflachen gestellt werden, sind in der
ZTV A-StB festgelegt. Sie beziehen sich vor allem auf den Verdichtungsgrad und dem
Verformungsmodul, aber auch auf die Schichtdicken und Ebenheit der wiederhergestellten
Aufgrabung. Die Anforderungen der Stadt Villingen-Schwenningen, die sich an diesen
MalRgaben orientieren, sind in Kapitel 5 bis 8 festgelegt.

3.2 Eigeniiberwachungspriifungen

Als EigentUberwachungsprifung ist in der ZTV A-StB festgelegt, dass mind. eine Prifung je
angefangene 50 m Grabenldange pro angefangene m Grabentiefe durchzufiihren sind. Dies
bedeutet, dass beispielsweise bei einer 30 m langen Aufgrabung von 1,20 m Tiefe zwei
Verdichtungsprifungen durchzufihren sind. Ist die Aufgrabung nur 0,90 m tief, reicht bei
diesem Beispiel eine Prifung.

Grundsatzlich ist die Verdichtung der Verflllzone einer Aufgrabung von der
ausfihrenden Baufirma zu Uberprifen und nachzuweisen.

Die Verdichtung einer Schachtumgebung und eine Querung der Fahrbahn ist in jedem Fall zu
Uberprifen.

Die Prifung der eingebauten Schichtdicken des Oberbaus und die Verdichtung der einzelnen
Schichten sind entsprechend den Technischen Vorschriften durchzufihren. So ist der
Verformungsmodul der ungebundenen Tragschicht (Frostschutzschicht, Schottertragschicht
u.a.) nach DIN 18134 bei Verfillungen ab 50 m2 zusammenhangende Flache je angefangene
100 m Grabenldnge zu bestimmen.

Die Oberbauschichten aus Asphalt sind beim Einbau fortlaufend zu kontrollieren. Dabei
durfen die Grenzwerte der Tabellen der ZTV T-StB und ZTV Asphalt-StB nicht unter- bzw.
Uberschritten werden. Besonderer Wert ist dabei auf die korrekte Zusammensetzung und
richtige Einbautemperatur des Mischgutes zu legen, sowie auf einen profilgerechten Einbau,
ausreichende Schichtdicken und die fachgerechte Verdichtung.

Die Protokolle der Eigentberwachungsprifungen sind der Stadt Villingen-
Schwenningen auf Verlangen vorzulegen.

3.3 Kontrollpriifungen

Die Stadt Villingen-Schwenningen ist berechtigt, Kontrollprifungen der Aufgrabungen
durchzufihren. Diese Kontrollpriifungen kénnen einerseits durch Uberpriifung der Protokolle
zur Eigentberwachungsprifung der bauausfiihrenden Firma, andererseits durch eigene
Prifungen vor Ort erbracht werden. Daher muss die Aufgrabung jederzeit fir Kontrollen der
Stadt Villingen-Schwenningen zugangig sein und der ,,Antrag auf Genehmigung von
Aufgrabungsmafinahmen im offentlichen Verkehrsraum" der Stadt Villingen-Schwenningen
(siehe Pkt. 2.3) zur Einsicht bereitgehalten werden.

3.4 Materialnachweis

Bei Aufgrabungen ab 50 m2 zusammenhangende Einzelflache ist die Stadt Villingen-
Schwenningen berechtigt, Nachweise der Einbaudicke oder des Einbaugewichtes der
gebundenen und ungebundenen Oberbauschichten gemalR ZTV T-StB und ZTV Asphalt-StB
einzufordern.
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4. Ortliche Feststellungen vor Baubeginn
Nach der ZTV A-StB ist der Zustand der Verkehrsflachen im Bereich der Baustelle in der
Regel vor Beginn der Aufgrabung mit dem StralRenbaulasttrager festzustellen.

Da der Strafsenzustand in der Regel den Mitarbeitern/innen des Griinflachen- und
Tiefbauamtes (Abteilung StralRenbau) bekannt ist, ist eine ortliche Feststellung des
Zustandes Ublicherweise nicht erforderlich. Im Falle von gréReren Oberflachenschaden
empfiehlt sich jedoch eine gemeinsame Ortsbesichtigung, um ggf. gréfliere
Wiederherstellungsmaflnahmen abzustimmen.

Bei Aufgrabungen, die eine Grél3e von 50 m2 (iberschreiten, ist eine
gemeinsame Trassenbegehung grundsatzlich zwingend erforderlich.

5. Entfernen des Oberbaus und Aushub der Aufgrabung
5.1 Entfernen des Oberbaus

Bei Verkehrsflachen mit Asphaltoberflache ist die Graben- bzw. Aufgrabungstrasse gradlinig
und parallel zur Leitungstrasse mit geeigneten Geraten fachgerecht zu schneiden.

Pflasterdecken und Plattenbelage sind vor der Aufgrabung sorgfaltig aufzunehmen, zu
reinigen und seitlich zu lagern.

Grundsatzlich sollen das vorgefundene Pflaster bzw. der Plattenbelag zur SchlieRung der
Aufgrabung wiederverwendet werden. Gebrochene Pflastersteine oder Platten sind vom
Aufgrabungstrager auf eigene Kosten zu ersetzen, sofern die Beschadigung nicht vor Beginn
der MalRnahme durch Fotos oder eine gemeinsame Ortsbesichtigung mit Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Bauamtes festgestellt wurden.

Wassergebundene Decken sind im Zuge der Aufgrabung mit aufzunehmen und dem
SchlieRen der Aufgrabung sach- und fachgerecht wiederherzustellen.

Bei Aufgrabungen im Bereich von Grinflachen ist grundsatzlich eine vorherige Abstimmung
mit dem Grinflachen- und Tiefbauamt zwingend erforderlich.

Antrag stellen vor Beginn der Arbeiten bei Eingriff in Grinflachen:
Tel: 07721/82 2667
E-Mail: Aufgrabungen@Villingen-Schwenningen.de

5.2 Aushub der Aufgrabung

Der vorhandene Strafdenoberbau ist schonend aufzunehmen. Materialien, die ohne
besondere Aufbereitung wieder eingebaut werden sollen, wie z.B. vorgefundene
Frostschutzschichten oder ungebundene Tragschichten, die den Anforderungen der ZTV T-
StB entsprechen, sind getrennt zwischenzulagern. Der ausgehobene Boden ist je nach
Bedarf und Eignung zum Wiedereinbau zu verwenden.

Der Aushub ist so zu lagern, dass die Flachen neben den Grabenrandern zur Begehung in
ausreichender Breite frei bleiben. Die Lagerflachen sind gegen Beschadigungen in
geeigneter Weise zu schitzen. Die Entwasserungsrinnen und Strafsenabldufe sind von
Aushubmaterial freizuhalten, so dass ihre Funktionsfahigkeit nicht eingeschrankt ist.
Schachteinstiege und Schieber missen ebenfalls freigehalten werden.
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5.3 Verwendung eines Grabenverbaus

Je nach Erfordernis ist die Aufgrabung von der ausfiihrenden Firma mit geeigneten
Elementen zu verbauen. Die MalRgaben und Richtwerte der DIN 4123, DIN 4124 und der
DIN EN 1610 sind hierbei unbedingt zu beachten.

Um spéatere Setzungen auszuschlielden, muss der Grabenverbau grof3flachig bindig an der
Grabenwand anliegen. Hinter der Baugrubenverkleidung entstandene Hohlrdume sind
unverziglich kraftschllssig zu verfullen.

6. Verfillung und Verdichtung der Aufgrabung

6.1 Verfahren bei unverbauten Graben

Fur den Bereich der Leitungszone sind Fillbéden nach den Vorschriften der jeweiligen
Leitungsbetreiber zu verwenden. In der Leitungszone ist der Boden beiderseitig der Leitung
gleichzeitig lagenweise einzubauen und sorgfaltig zu verdichten. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Leitung in ihrer Lage bleibt. Auch in den Verfillrdumen von Schachten ist in gleicher
Weise zu verfahren.

Im Bereich der Verflllzone ist der Boden lagenweise einzubauen und zu verdichten. Die
Schitthohe ist dabei in Abhangigkeit von Bodenart und Verdichtungsgerat festzulegen.
Schitthéhen von mehr als 40 cm sind im Bereich der Stadt Villingen-Schwenningen nicht
zulassig.

Bindige, feinkoérnige Bdden, die im Stadtgebiet haufig anzutreffen und fur
den Wiedereinbau nicht geeignet sind, missen unbedingt durch geeignete
Bodenarten ersetzt werden.

6.2 Verfahren bei verbauten Graben

Bei Leitungsgraben mit Verbau ist das Einbauen und Verdichten des Flllbodens auf den
jeweils verwendeten Verbau abzustimmen. Die Verbindung zwischen Fullboden und
Grabenwand muss unabhangig von der Verbauart sichergestellt sein.

Ein nach dem Ziehen des Verbaus verbleibender Hohlraum ist durch geeignete MalRnahmen
zu beseitigen (z.B. einschlammen, ddmmen oder Porenleichtbeton).

6.3 Verdichtungsgrad der Grabenverfiillung

Die Anforderungen an den zu erreichenden Verdichtungsgrad im Bereich der gesamten
Aufgrabung sind abhangig von den Aushubtiefen und der Bodenart, die zur Verfillung
verwendet worden ist. Sie orientieren sich an den Anforderungen der ZTV E-StB, die dabei
als Mindestwerte anzusetzen.

Die Mindestanforderung fir die Verdichtung der Grabenflillung sieht einen Verdichtungsgrad
DPR von mind. 97 % bzw. 100% (je nach Bodenart) auf dem Erdplanum vor.

Dieser Verdichtungsgrad ist von der ausfiihrenden Firma im Rahmen der
Eigentberwachungsprifung zu ermitteln und nachzuweisen (siehe Pkt. 3.2).

Dabei ist der ersatzweise Nachweis sowohl mittels statischem Plattendruckversuch nach
DIN 18134 als auch mit dem dynamischen Plattendruckversuch nach TP BF-StB Teil B 8.3
zulassig.

Beim statischen Plattendruckversuch ist ein EV2-Wert von mindestens 45 MN/m?2 und ein
EV2/EV1-Verhaltniswert von < 2,6 nachzuweisen, beim dynamischen Plattendruckversuch
ein EVd-Wert von mind. 25 MN/mzZ.

Verdichtungsgrad ist von der ausfihrenden Firma im Rahmen der
Eigentberwachungsprifung zu ermitteln und nachzuweisen.
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7. Wiederherstellen des Oberbaus

7.1 Regelbauweisen im Stadtgebiet Villingen-Schwenningen

In Anlehnung an die ZTV A-StB und die RStO hat die Wiederherstellung des Oberbaus im
Stadtgebiet Villingen-Schwenningen grundsatzlich nach dem Regelquerschnitt zu erfolgen
(siehe Abbildung 1).

Bei Aufgrabungen im Bereich der klassifizierten Strafden (Landes- und Kreisstrafden) ist eine
Abstimmung der Wiederherstellung des Oberbaus mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-
Kreis zwingend erforderlich. Uberschreitet der vorgefundene Aufbau deutlich den der
Regelbauweise, so ist mit dem Grinflachen- und Tiefbauamt (Abteilung StraRenbau)
abzustimmen, ob eine Wiederherstellung in der Regelbauweise ausreicht oder aus
besonderen Grinden eine dickere Dimensionierung erforderlich ist.

Die Angaben bezuglich der Schichtdicken sind Mindestwerte, die nicht
unterschritten werden durfen.

7.2 Frostschutzschicht und Schottertragschicht

Fir den Einbau von Frostschutz und Schottertragschichten sind nach den Festsetzungen der
ZTV T-StB und der TL Min-StB bindend.

Die ausflhrende Fachfirma hat beim Einbau der Frostschutzschicht bzw. Schottertragschicht
im Bereich der Aufgrabung daflir Sorge zu tragen, dass keine Entmischung des abgestuften
Korngemisches eintritt. Der Einbau selbst muss entsprechend der ZTV T-StB erfolgen.

Nach Einbau und Verdichtung der ungebundenen Tragschicht ist der Verdichtungsgrad von
der ausfihrenden Firma im Rahmen der Eigenlberwachungsprifung zu ermitteln und
nachzuweisen (siehe Pkt. 3.2). Dabei sind sowohl der statische als auch der dynamische
Plattendruckversuch zugelassen. Die Mindestanforderung nach ZTV T-StB sieht einen EV2-
Wert von 100 bzw. 120 MN/m?2 (entspr. einem EVd-Wert von 45 bzw. 55 MN/m?) vor (je
nach Bauklasse).

7.3 Oberbau mit Asphalt

7.3.1 Bauverfahren

Far den Einbau und die Zusammensetzung des Mischgutes sind die Festsetzungen der
ZTV T-StB und der ZTV Asphalt-StB bindend.

Die Wiederherstellung einer Asphaltbefestigung hat grundsatzlich im Heifldeinbau zu
erfolgen. Die Zusammensetzung des Deckschichtmischgutes ist der Zusammensetzung der
vorhandenen Deckschicht in Hinblick auf KorngréRenzusammensetzung, Helligkeit, Farbe
und Struktur anzupassen.

Beim Einbau des Asphaltmischgutes von Hand ist grundsétzlich ein Thermokubel zum
Transport des Mischgutes zu verwenden. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch bei
kleineren Mengen die nach den Technischen Vertragsbedingungen geforderten
Temperaturen eingehalten werden kénnen.

Bei Lufttemperaturen von weniger als + 5 ° C darf keine Decke aus Asphaltmischgut
hergestellt werden. Bei einer Grabenbreite von mehr als 1,50 m ist ein Handeinbau von
Deckschichtmischgut in zusammenhangenden

Flachen nur bis 200 m?2 zulassig.
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7.3.2 Abtreppung und Nahtausbildung
Parallel zur Grabenkante sind Abtreppungen der gebundenen Schichten grundsatzlich
scharfkantig herzustellen (siehe Abb. 2).

b
G |2 L — Deckschicht
e 4 T
d gebundene Tragschicht
_L | Tragschicht ohne Bindamittal
Verfillzong

a = Grabenbreite

b = Wiederherstellungsbreite
¢ = Abtreppung/Riicknahme
d = Dicke des Oberbaus

Leitungszone

Abbildung 2: Schematische Darstellung Abtreppung Asphalt

Die Asphaltschichten sind nach dem Einbau der ungebundenen Tragschichten um folgende
Malde zurlick zu nehmen (nachschneiden und entsorgen, Mald ¢ aus Abb. 2):

bei Grabentiefe < 2,00 m: beidseitig mindestens 15 cm
bei Grabentiefe > 2,00 m: beidseitig mindestens 20 cm

Anschlief3end sind die aufgelockerten Randzonen der ungebundenen
Tragschichten nachzuverdichten.

Reststreifenbreiten des Asphalt-Oberbaus mit einer Breite von unter 35 cm neben den
zurickgenommenen gebundenen Schichten sind zu entfernen und neu einzubauen. Auch
grolRere Reststreifenbreiten sind zu entfernen, sofern sie sichtbar gelockert sind und an den
Randern Fugenspalten entstanden sind.

Die Nahte zur bestehenden Fahrbahnbefestigung sind entweder mit schmelzbaren
Fugenbandern (sog. TOK-Band) zu schliefen (damit horizontale und waagerechte
Spannungen Uberbrickt werden kénnen) oder die Fugen missen aufgefrast und vergossen
werden.

Zeigt sich ein Offnen der so hergestellten TOK-Band-Naht oder des Anschlusses zwischen
Asphalt-Oberbau und Randeinfassungen, so muss diese auch aufgeschnitten oder
aufgefrast und dann vergossen bzw. mit HeiRbitumen oder Fugenvergussmasse
ausgepresst werden. Unabhangig von der Art der Fugenausbildung sind alle durchtrennten
Asphaltschichten mit Heilsbitumen B 200, Bitumenemulsion oder bitumindser
Spachtelmasse vollflachig anzustreichen oder zu beschichten.
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7.3.3 Ebenheit

Der Anschluss an die vorhandene StraRenbefestigung ist bindig durchzuflihren. Neben
Einbauten mussen die Anschliisse 3 —5 mm Uber deren Oberflache liegen, neben
Randeinfassungen und wasserfiihrenden Rinnen 5 — 10 mm Uber der Rinne.

Far die Grenzwerte der Unebenheit in Langsrichtung gelten die Maldgaben der ZTV Asphalt-
StB. Demnach dirfen die Unebenheiten innerhalb einer 4 m langen Messstrecke nicht mehr
als 10 mm betragen. FUr die Ebenheit in Querrichtung innerhalb der Aufgrabung gilt bei
Grabenbreiten < 2,00 m héchstens +/- 5 mm als zulassige Hohenabweichung.

7.4 Oberbau mit Pflasterdecke oder Plattenbelagen

7.4.1 Bauverfahren
Die Wiederherstellungsarbeiten bei Pflaster- oder Plattenbelédgen sind nach den
Festsetzungen der ZTV P-StB durchzufihren.

Bei der Wiederherstellung der Oberflachen sollten nach Moglichkeit die vorgefundenen
Steine oder Platten verwendet werden. Ist die Aufgrabung mit den vorhandenen Steinen auf
Grund von Bruch oder Zuschnitten nicht zu schlieRen, dirfen nur Steine benutzt werden, die
in Art, Form und Farbe dem bestehenden Belag gleichen. Ausnahmen hiervon sind nur mit
besonderer Zustimmung des Grinflachen- und Tiefbauamtes zulassig.

Die Platten und Pflasterbeldge sind auf einer gleichméRig dicken Bettung (3-5 cm) aus einem
Brechsand-Splitt-Gemisch der Korngréfse 0/5 mm zu verlegen.

Die Fugen der Platten und Pflasterbelage sind mit einem Brechsand-Splitt-Gemisch der
Kérnung 0/2 oder 0/5 mm oder Edelbrechsand zu verfillen.

Die Dicke der Bettungsschicht darf 5 cm nicht Uberschreiten.
Die Verwendung von rundkérnigem, sogenanntem Rheinsand ist
ausdricklich untersagt.

7.4.2 Abtreppungen
Parallel zur Grabenkante sind Abtreppungen grundsétzlich scharfkantig herzustellen (siehe
Abb. 3).

Die befestigten Schichten (Decke und ggf. gebundene Tragschicht) sind nach dem Einbau
der ungebundenen Tragschichten um folgende Malde aufzunehmen (Mald ¢ aus Abb. 3):

bei Grabentiefe < 2,00 m: beidseitig mindestens 15 cm
bei Grabentiefe > 2,00 m: beidseitig mindestens 20 cm

Anschlief3end sind die aufgelockerten Randzonen der ungebundenen
Tragschichten nachzuverdichten.

Bei einer gebundenen Tragschicht unter dem Pflaster ist eine zuséatzliche Abtreppung ,,d”
von einer Steinbreite erforderlich (siehe Abb. 3).
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ohne gebundene Tragschicht mitl gebundenar Tragschicht

|

i b L
|
i
|

a e Pllasterdecke/
1 Flattenbelag
gebundene Tragschicht

| ; Tragschicht ohne
Bindeamittel

Warflllzona

a = Grabenbreite

b =Wiederharslellungsbreite

© = Abtreppung/Rilcknahme

& =zusdtzliche Abtreppung
einer Farmatbreite

Leitungszone

Abbildung 3: Schematische Darstellung Abtreppung Pflaster

Reststreifen des Pflasters sind mit aufzunehmen, wenn diese eine Breite unter 30 cm
aufweisen. Auch grofRere Reststreifenbreiten sind zu entfernen, sofern sie sichtbar gelockert
sind und an den Randern Fugenspalten entstanden sind.

Bei der Wiederherstellung sind im Bereich von Anschlissen (beispielsweise durch
StralRenkappen, Schachtabdeckungen, Pfosten, usw.) nur ganze oder halbe Pflastersteine
bzw. Platten zu verwenden. Zwickel sind ausschlieflich mit Teil-Steinen zu schliefden, die
mind. 1/3 der Normalgrofie aufweisen. Kleinere Formate sind nicht zulassig.

7.5 Wassergebundene Oberflachen

Bei Aufgrabungen im Bereich von wassergebundenen Decken ist Art, Umfang und
Vorgehensweise der Wiederherstellung grundséatzlich mit dem Grinflachen- und Tiefbauamt
abzustimmen.
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8. Randeinfassungen

8.1 Randeinfassungen mit Rinnen, Borden oder Ahnlichem

Bestehende Randeinfassungen, sind vor Beginn der Aushubarbeiten sorgfaltig auszubauen,
zu reinigen und seitlich zu lagern. Bei der Schlie3ung sind die ausgebauten Materialien
grundsatzlich wieder zu verwenden. Dazu sind die ungebundenen Tragschichten bis zur
Hinterkante der Rlckenstltze des Bord- bzw. Rinnensteins auszufihren. Auf die verdichtete
Tragschicht sind die Bord- und Rinnensteine in min. 20cm Beton C 20/25 mit einer
fachgerechten Rickenstltze zu versetzen.

Sind einzelne Randeinfassungen nachweislich (durch Fotodokumentation bauseits) vor
Aufgrabungsbeginn beschadigt gewesen, so werden die Kosten, die dem Aufgrabungstrager
durch den Einbau neuer Materialen entstehen, von der Stadt Villingen-Schwenningen im
Rahmen der Moglichkeiten Gbernommen. In diesen Fallen ist eine Abstimmung mit dem
Grunflachen- und Tiefbauamtes (Abteilung Straf3enbau) vor Aufgrabungsbeginn zwingend
erforderlich.

Beweissicherung an das Grinflachen- und Tiefbauamt:
Tel: 07721/82 2667
E-Mail: Aufgrabungen@Villingen-Schwenningen.de

Asphaltwdlste oder Rinnenvertiefungen in der Asphaltoberflache, die der Ableitung von
Oberflachenwasser dienen, sind in jedem Falle so wiederherzustellen, dass ihre Funktion
voll gewahrleistet wird und eine Uberfahrung problemlos mdéglich ist.

8.2 Unbefestigte Randbereiche

Sind die Randbereiche der Fahrbahn nicht eingefasst, so sind die anstehenden Bankette im
Zuge der Aufgrabung in einer Breite von mind. 30 cm mit aufzunehmen und entsprechend
dem Bodenaushub zu behandeln.

Bei Wiederherstellung der Oberflache ist der neue Bankettbereich, sowie der
Fahrbahnbereich, fachgerecht mit einer ungebundenen Frostschutz- bzw.
Schottertragschicht zu versehen und zu verdichten. Die Oberflache der ungebundenen
Schicht sollte 1 — 2 cm unter der Deckschicht der Fahrbahn liegen und mit Steinsand oder
Vorsiebmaterial abgestreut und verdichtet werden, so dass eine Uberfahrung des
Bankettbereiches mdglich ist.
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9. Fertigstellung und Abnahme der Aufgrabung

Nach endgultiger Wiederherstellung der Oberflachen ist die Fertigstellung der Bauarbeiten
der Stadt Villingen-Schwenningen anzuzeigen.

Hierflr soll das mit der Antragstellung herausgegebene Formblatt ,, Fertigstellungsanzeige
nach Beendigung von Tiefbauarbeiten / Aufgrabungen im &ffentlichen Verkehrsraum" der
Stadt Villingen-Schwenningen verwendet werden. Der Fertigstellungsanzeige ist ein
Lageplan mit gekennzeichneter tatsachlichen Aufgrabungsstelle und die Fotodokumentation
zwingend beizuflgen.

Die Abnahme erfolgt in der Regel durch eine Ortsbesichtigung ohne Anwesenheit des
Aufgrabungstragers. Auf besonderen Wunsch kann der Antragsteller eine gemeinsame
Abnahme mit einer Vertreterin / einem Vertreter der Stadt Villingen-Schwenningen
beantragen.

Eine gesonderte Abnahmeniederschrift wird nicht erstellt. Die Mangelfreiheit wird von der
Stadt Villingen-Schwenningen protokolliert und nur auf besonderen Wunsch dem
Aufgrabungstrager schriftlich mitgeteilt.

Die Abnahme kann wegen wesentlicher Mangel von der Stadt Villingen-Schwenningen
verweigert werden (siehe Kapitel 11).

In diesem Fall wird der Antragsteller umgehend von der Abnahmeverweigerung informiert
und zur Nachbesserung aufgefordert.

Die Aufgrabung gilt als abgenommen, wenn innerhalb von 30 Werktagen nach
Eingang der Fertigstellungsanzeige keine gegenteilige schriftliche Mitteilung
beim Antragsteller eingeht. Bis zur mangelfreien Abnahme ist der
Antragssteller der Aufgrabung verkehrssicherungspflichtig.
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10. Sonderfalle

10.1 Winterprovisorium
Das Errichten eines Winterprovisoriums ist nur eine temporare Losung.

Das Winterprovisorium ist nur in Abstimmung mit dem Grinflachen- und Tiefbauamt
(Abteilung Straldenbau) zu errichten. Die zwei unterschiedlichen Aufbauten sind aus Abb. 4
zu beachten.

Variante 1
 Bestand ~ Aufgrabung . Bestand .
i A il A

An Bastand anpassan

A - _

——08 cm Asphaltiragschicht AC 32 TS
62 cm Kombinierte Frostschutz- und Schottertragschicht 0/45

StraBanaufbau Bastand:
— 04 cm Asphaltdackschicht AC 11 DS
— 08 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
—— 58 cm Kombiniarta Frostschutz - und Schotiertragschicht o/4s

70 cm Gasamtaufbau

Variante 2
 Bestand ~ Aufgrabung . Bestand L

An Bastand anpassan

l:E»a'mpil aster 10/20/8 quer zur Fahrrichtung varkegen

08 cm Batonpflastersin 10720
62 cm Kombinierte Frostschulz- und Schoettertragschicht 045

StraBenaufbau Bastand:
'— 04 cm Asphaltdackschicht AC 11 DS
— 08 cm Asphaltiragschicht AC 32 TS
58 cm Kombinierte Frostschutz- und Schotiertragschicht (45

70 cm Gesamtaufbau

Abbildung 4: Regelquerschnitt Winterprovisorium

Bei Notaufgrabungen mit gréfierer Aufgrabungsflache ist eine Abstimmung mit dem
Grunflachen- und Tiefbauamt (Abteilung StraRenbau) zwingend erforderlich.

Das Winterprovisorium ist bis zur Beseitigung seitens der Tiefbaufirma regelmaRig bezUglich
Verkehrssicherungspflicht zu prifen und ggf. instand zu setzen.

Das Winterprovisorium muss, sobald es die Witterungsbedingungen zulassen, wieder
beseitigt und die Aufgrabung fachgerecht verschlossen werden. Es folgt eine
Fertigstellungsanzeige an das Grunflachen- und Tiefbauamt (Abteilung Stral3enbau).
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10.2 Bordsteinabsenkung
Das Absenken von Bordsteinen fur Grundstlckszufahrten wird mit folgenden Auflagen
genehmigt.

1.

Die Arbeiten zur Absenkung der Bordsteine dirfen nur von qualifizierten Tiefbaufirmen
durchgefihrt werden. Grund hierfir sind Haftungs- und Gewahrleistungsanspriiche.
Daher ist auch eine Ausflihrung der Arbeiten in Eigenleistung nicht zugelassen.

Vor Beginn der Arbeiten ist ein "Antrag auf Genehmigung von AufgrabungsmalRnahmen
im offentlichen Verkehrsraum" an Aufgrabungen@Villingen-Schwenningen.de zu senden.
Der Antrag ist entweder vom Grundstlickseigentiimer oder von der entsprechenden
Tiefbaufirma zu stellen.

Die Kosten fir die Bordsteinabsenkung sind grundséatzlich vom Verursacher der
Aufgrabung, also in der Regel vom Grundstlickseigentimer selbst, zu tragen. Die Stadt
Villingen-Schwenningen beteiligt sich nicht an den Kosten. Sind die bislang vorhandenen
Bordsteine, die Rinnensteine, ggf. ein Einlauf oder der Gehweg stark beschadigt und
muUssen im Zuge der Bordsteinabsenkung erneuert werden, beteiligt sich die Stadt
Villingen-Schwenningen selbstverstandlich an den Kosten.

Hierzu ist allerdings die ortliche Prifung der Gegebenheiten vor Beginn der Bauarbeiten
durch das Grunflachen- und Tiefbauamt (Abteilung Straflsenbau) zwingend erforderlich.
Die Arbeiten sind zlgig durchzufiihren. Die Oberflache der Aufgrabung ist innerhalb von
14 Tagen wieder ordnungsgemalf’ zu verschliefden. Wird die Aufgrabung innerhalb der
Frist nicht beendet, ist mit einer Ersatzvornahme seitens der Stadt Villingen-
Schwenningen zu rechnen.

Fir die Bauausfihrung gelten grundséatzlich die Maldgaben der "Zusétzlichen technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in Verkehrsflachen" (ZTV A-StB)
in ihrer jeweils glltigen Fassung. Diese Maldgaben sind fir die entsprechende
Tiefbaufirma bindend.

DarUber hinaus gelten die "Regelquerschnitt Stadt Villingen-Schwenningen" (siehe Kapitel
7.1) mit dem zusatzlichen Hinweis, dass die abgesenkten Bordsteine sowie ggf. die
Rinnensteine mit einem mindestens 20cm dicken Betonfundament C20/25 mit
ausreichender Ruckenstitze zu versehen sind.

Die Ausfihrung der Absenkung ist gemald Abbildung 5 auszufihren.

Die Fugen von Pflasteroberflachen sind ausschlieRRlich mit einem Brechsand-Splitt-
Gemisch der Kérnung 0/2mm oder 0/5mm oder Edelbrechsand zu verflillen.

Die Absicherung der Baustelle und die Verkehrssicherungspflicht obliegen ausschlief3lich
dem Verursacher der Aufgrabung bzw. der beauftragten Tiefbaufirma. Die Stadt
Villingen-Schwenningen haftet nicht fUr Ansprtche Dritter, die aus einer unzureichenden
Absicherung der Baustelle entstehen kdnnen.

Nach endgultiger Wiederherstellung der Oberflachen ist die Fertigstellung der
Bauarbeiten der Stadt Villingen-Schwenningen anzuzeigen. Hierflir muss das Formblatt
"Fertigstellunganzeige nach Beendigung von Tiefbauarbeiten /Aufgrabungen im
offentlichen Verkehrsraum" verwendet und an Aufgrabungen@Villingen-
Schwenningen.de gesendet werden.

Das Abschragen von Bordsteinen wird nur in Sonderfallen vom Grinflachen- und
Tiefbauamt (Abteilung Straflenbau) genehmigt.

Das Ankeilen mittels Asphalt oder Beton ist im gesamten Stadtbereich laut
"Satzung Uber Sondernutzungen an offentlichen StraRen in der Stadt Villingen-
Schwenningen" 86 untersagt. Sonderfalle sind mit dem Grinflachen- und
Tiefbauamt (Abteilung Straldenbau) abzustimmen.
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Fall 1 - Querneigung (q) Uberfahrt < 6 %

Einfahrt
privat
offentlich
Gahwag
l q £ 6%
9y &l
&, o
I I 1 |
h=12 cm_|Absanker f=4 cm Absenker| h=1Zcm
— bew.
Bestand [1,00-2,00 = 3,00 1,00-2,00| Bastand
7 A A
Fahrbahn A Bordsteinabsankung (Wisge)
o

Einfahrt
privat
ofiantlich
Gahwag
l q = 2% - B%
e gl
[ e o
I I 1 |
h=12 cm [Absankar h=4 cm Absonker| h=12cm
bzw. bzw.
Bostand 1_[;.[;._2_|;||;|V = 3,00 [{_1.00-2.00 Bastand
A 7l
Fahrbahn Bordsteinabsankung (Wiege)

Sonderregelung (wenn Grinstreifen o. A. vorhanden)

Bordsteinabsenkung (Wiege)

Einfahrt
privat
affentlich
Gahwag
q= 2% - 6%

Granztraifen |as 12% Gronstraifen
L T T ]
h=12cm |Absankar h=4 cm Absankar| h=12cm
bzw. brw.
Bostand | =200 = 3,00 =200 | Bastand

/'IV /'IV
Fahrbahn

inm ang

egeben.

Bordsteinhéhe im Bereich der Uberfahrt:
bei Bordsteinen aus Natursteinen min. 4 cm,
alle MaBangaben sind, soweit nicht anders beschrieben,

Schnitt

Schnitt

Schnitt

Hintarkanta
Gahwag
| varlauft

ﬁ urverandert

|

Fall 2 - Querneigung (q) Uberfahrt = 6 %, alternativ Absenkung im Privatbereich

Gehwag wird im
| Bareich dar

abgesankt

= 2% - 6%

_q=

Ubarfahrt

= 12&%

Abschrigung nur
innarhalb des
=T Gronstreifens

Abbildung 5 — Regelzeichnung Bordsteinabsenkungen an Grundstlickszufahrten
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11. Mangel und Méangelanspruchsfrist

11.1 Mangel

Werden bei Abnahme oder im Verlauf der Gewahrleistung Mangel an der Aufgrabung oder
Schaden am StraRenkorper, die durch die Aufgrabung verursacht wurden, festgestellt, erhalt
die ausfiihrende Firma oder auch der Aufgrabungstrager eine schriftliche Mangelanzeige von
der Stadt Villingen-Schwenningen.

Festgestellte Mangel sind in jedem Fall innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der
Mangelanzeige zu beseitigen.

Die fachgerechte Mangelbeseitigung ist durch zuséatzliche Eigenlberwachungsprifungen
nachzuweisen. Die mangelfreie Nachabnahme wird von der Stadt Villingen-Schwenningen
protokolliert und der ausfiihrenden Firma auf Wunsch schriftlich mitgeteilt.

Wourden bei der Nachabnahme dieselben oder erneut Mangel festgestellt, erhalt die
ausfiihrende Firma eine zweite schriftliche Mangelanzeige.

Werden die Mangel dann nicht innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der zweiten
Mangelanzeige beseitigt, ist die Stadt Villingen-Schwenningen berechtigt, die Mangel durch
ihr geeignet erscheinende Mal3nahmen, ggf. auch durch den Ausbau und Neubau der
Verflllung und des Oberbaus, auf Kosten des Aufgrabungstragers durch eine Fachfirma
beseitigen zu lassen.

11.2 Méangelanspruchsfrist

Die Frist, in der die Stadt Villingen-Schwenningen gegenlber dem Aufgrabungstrager und
der ausflihrenden Firma eine Méangelbeseitigung einfordern kann, betragt 4 Jahre.
(Méangelanspruchsfrist, friiher: Gewahrleistung). Die richtet sich nach VOB/B §13.

Innerhalb dieses Zeitraumes wird die Aufgrabung durch Bedienstete der Stadt Villingen-
Schwenningen in unregelmafiigen Abstéanden kontrolliert und sichtbare oder messbare
Mangel gemafd Punkt 10.1 dem Aufgrabungstrager bzw. der ausfihrenden Firma mitgeteilt.
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12. Aufgrabungssperre

Nach dem Neu-/Umbau oder einer grundhaften Instandsetzung von Verkehrsflachen
wird die Stadt Villingen-Schwenningen eine Aufgrabungssperre von bis zu finf Jahren
aussprechen.

3 Jahre: Dies gilt fir samtliche DUnnschichtasphaltdecken in Kaltbaubauweise und
Deckensanierungen in Asphaltbauweise.

5 Jahre: Dies gilt fUr alle grundhaft sanierten Verkehrsflachen. Grundsatzlich dirfen
neu hergestellte oder umgebaute Fahrbahnen, Gehweg- und Parkflachen
sowie Bushaltestellen nicht vor Ablauf der Sperrfrist aufgegraben werden.

Ausnahmen werden nur zur Stérungsbeseitigung in Bestandstrassen, nach vorherigem
schriftichem Antrag, in begriindeten Fallen zugelassen.

Antrag auf AuRnahme an Grinflachen- und Tiefbauamt
Tel: 07721/82 2667
E-Mail: Aufgrabungen@Villingen-Schwenningen.de

Erganzend gelten in der historischen Innenstadt Villingen — Stadtgebiet Villingen —
gesonderte Reglungen zur Aufgrabungssperre.

Bei Aufgrabungen in der historischen Innenstadt bitte vorherige Abstimmung
und Anfrage beim Grinflachen- und Tiefbauamt stellen:

Tel: 07721/82 2667

E-Mail: Aufgrabungen@Villingen-Schwenningen.de
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Anhang 1: Abkirzungsverzeichnis

BASt
FGSV
RStO
StGB

StVG

StrG BW
StVO

TP BF-StB
TL Min-StB

ZTV Asphalt-StB

ZTV A-StB

ZTV E-StB

ZTV P-StB

ZTV T-StB

Bundesanstalt fur Straldenwesen

Forschungsgesellschaft flr StraRen- und Verkehrswesen

Richtlinie fUr die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen
Strafgesetzbuch

Straldenverkehrsgesetz

StralRengesetz des Landes Baden-Wirttemberg
Strafdenverkehrsordnung

Technische Prufvorschrift fir Boden und Fels im StralRenbau
Technische Liefervorschrift fur Mineralstoffe im Stral3enbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Aufgrabungen in Verkehrsflachen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Erdarbeiten im Strafdenbau

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir den
Bau von Pflasterdecken und Plattenbelagen

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Tragschichten im Stralenbau
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Anhang 2: Regelquerschnitt Stadt Villingen-Schwenningen
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Anhang 3: Antrag Aufgrabung

Stadt Villingen-Schwenningen Villi ngen-Sc hwenni ngen

Grinfléchen- und Tiefbauamt

Herr Martin Hubold

Marktplatz 1

TROS4 WS-Schwenningen

E-Mail: aufgrabungen@\illingen-Schwenningen.de
Telefon 07720/ 82-2667

Antrag auf Genehmigung von AufgrabungsmalBnahmen im Gffentlichen Verkehrsraum

Die Aufgrabgenebmigung beinhaltet nicht die verkehrsrechtliche Anordnung fiir Arbeiten im Stralenraum.
Diese ist beim Bargeramt der Stadt Villingen-Schwenningen durch die ausfiihrende Tiefbaufirma gesondert einzuholen.

Zweck der Aufgrabung:

Stadtberirk [/ Strafe:

Zeltraum der Ausfithrung der Aufgrabung

antragsteller (Bauherr] Ausfihrende Flrma:
Hame, Vorname, Adress, Tal, Stemnpal Heme, Yarneene, Admasn, Tel, Stameael
Diatm Unberschnl; Catum: Urierschrift

Verantwortlicher Bauleiter + Handynummer:

Dier Bauhars unterwirft sich ausdrickBeh den geltenden , Richtlinien der Stadt Vilingen-Schwenningen sur Ausfiibrung von Tisfbouarbeiten / Aufgrabungen im
dffentlichen Verkehrsroum™ und der ZTVA-StE. Wenn die Aufgrabung brwe die Wisderherstellung nicht ordnungsgemall und fachgerecht ausgefihet wird, dann hat der
Bauherr mit einer Ersatzeornahme 2u rechnen

Die . Fertigstell ige mach digung von Tiefbowvarbeiter / Aufprabungen im dffertiichen Verkehrsraum™ wird verlangt und ist nach Beendigung der
Malnabre an Aufgrabungen@Villingsn-Schwenningan.de qu senden.

Ein Lageplan im MaRstab 1:500 mit gekennzeichneter Aufgrabungsstelle ist beizufiigen.
Withrend der Aufgrabung ist gine Fotodokumentation anzulegen, bestehend aus:

= Bestand wor Aufgrabung [min 2 Fatas)

=+ Foto von Baugrube (min 2 Fotos)

=¥ Foto von verfillter Baugrube ghne Nachschnitt {1 Fotol

—# Foto von verfillter Baugrube mit Machschiitt (L Foto)

= Foto nach Fertigstelung (min 2 Fotos)

= Bei grafieren Bauvarhaben ist die Fotodokumentation entsprechend anzupassen|

Die Fotodokurnentation ist der Fertigstellungsanzeige zwingend beizufigen!

[] pie Aufgrabung wird genehmigt gem. §16 StrG

I:l Die Aufgrabung wird nicht genehmigt

Anmerkungen:

Datum: Urtirschnift

Grunflachen- und Tiefbauamt
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Anhang 4: Fertigstellungsanzeige

won ausfihrender Firma auszufullen

vom GuT auszufillen

Stadt villingen-Schwenningen Villi ngen'SChwen Ni ngen

Grinflichen- und Tiefbauamt

Herr Martin Hubold

Marktplatz 1

78054 V5-Schwenningen

E-Mall: pufgrabungen@villingen-Schwenningen.de
Telefon 07720/ 82-2667

Fertigstellungsanzeige nach Beendigung von Tiefbauarbeiten / Aufgrabungen im

offentlichen Verkehrsraum

Die Fertigstellungsanzeige ist nach Beendigung der Malnahme dem Grinflichen- und Tiefbasamt
per Mail an Aufprabungen@Villingen-Schwenningen.de zukommen zulassen.

Stadtbezirk / Strafe:

Zeitraum der Austiihrung der Aufgrabung

Ausflihrande Frma:
Marra, Vername, Adrekis, Tal, Stesnpal

Tatuichlichs Dwuer dur Aulgrabuy

AuBentemperatur Ggf. Temperatur des Asphalis:

Folgende Punkte sind vor Ubergabe der Fertigstellungsanzeige zu prifen!

= Die vorgenannte Aufgrabung ist ordnungsgemal verfillt und verdichtet.

= Die Stralenoberflache ist entsprechend der Aufgrabungsrichtlinie der Stadt Villingen-schwenningen hergestellt worden
= Die angeordnete Verkehrssicherung / Beschilderung wurde komplett geraumt.

= Fehlende [ beschadigte Fahrbahnmarkierungen wieder instand gesetzt.

Im Anhang befindet sich:

= Fotodokumentation
=» Lageplan (geografisch) mit gekennzeichneter tatsdchlicher Aufgrabungsstelle im MaBstab 1:500

MNach Priifung der oben genannten Punkte erfolgt Unterschrift durch ausfiihrende Firma:

Daturs Untarsehrift

Gepruft durch:

Datumn: Unterschrt

Grinflachen- und Tiefbauamt




